SLR

ON MAESTRO DE EN

Acero forjado y templado.

Ensayos de resistencia individual a 2 veces la carga limite de trabajo.
Prueba de ruptura.

100% deteccion de grietas con Magnaflux.

Terminaciéon de la superficie: Pintura en polvo plastificada.

Codigo de color: Rojo RAL3020 / Amarillo RAL1003

AREA AZUL: Eslabén principal: SOLDADO Eslabones secundarios: SOLDADOS
AREA AMARILLA: Eslabén principal: FORJADO Eslabones secundarios: SOLDADOS

SLR094-ESLABON MAESTRO DE ENSAMBLE
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Para eslingas de cadena, la carga de ruptura minima es 4 veces la carga limite de trabajo.
Para eslingas de cable de acero, la carga de ruptura minima es 5 veces la carga limite de trabajo.

Marcas regulares:
MARCA 1/2 -8 WLL2.8T SLR CE 11-1
DESCRIPCION| MEDIDA | GRADO 80 | ZONA AMARILLA|[FABRICANTEICERTIFICADO CH NUMERO DE LOTE

ADVERTENCIA . .
Nunca exceda la carga limite de trabajo
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